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内容概要

《牙体修复》的主要内容包括：“山水城市”的研究背景、基本精神、简单定义等。
《牙体修复》由湖北科学技术出版社出版。
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章节摘录

版权页：   插图：   氧化锌丁香油粘固剂凝固后易溶于水，若垫底或充填的粘固剂长期暴露于唾液，将
被逐渐溶解破坏。
鉴于这些特点，氧化锌丁香油粘固剂在临床上常用于间接盖髓，以安抚、镇痛激惹的牙髓；暂封窝洞
；浅和中深度窝洞时的次基材料。
由于其抗压强度不足，常与其他基底材料合用。
丁香酚能妨碍树脂类材料的固化，因此在复合树脂修复和聚羧酸粘固剂、玻璃离子粘固剂为基底时不
直接用来垫底。
 使用时将粉液按比例调和至粘稠的油灰样团块，不粘手指为准。
用探针取芝麻大小压人窝洞内，如窝洞较深，可再取同样大小压人窝洞，直到足够深度。
在使用时注意不要沾在洞壁上，以免充填后粘固剂溶解形成微渗漏。
 三、磷酸锌粘固剂 磷酸锌粘固剂（zinc phosphate cement）是一类最早用于临床的基底、粘接材料，由
粉、液双组分反应而成。
粉剂主要含氧化锌，液剂主要含正磷酸缓冲液。
 磷酸锌粘固剂凝固后具有较高的抗压强度，可以承受一定的咀嚼压力，同时，该粘固剂具有较好的绝
缘性能，不导热，不导电，因此，本材料常用于窝洞垫底，隔绝温度刺激并为修复体提供充分的机械
支持。
但由于本粘固剂在凝固中和凝固后初期释放出少数游离磷酸，对牙髓产生一定的刺激，由此，在活髓
深窝洞时一般不能用磷酸锌粘固剂直接垫底，而常用氧化锌丁香油粘固剂或氢氧化钙粘固剂行第一层
衬垫后，再进行磷酸锌粘固剂垫底。
 磷酸锌粘固剂调和后具有一定的流动性，当调和较稀时，它可渗入牙体组织及修复体表面的细微结构
而形成一定的机械嵌合力。
因此，本粘固剂常用于桩、冠等的粘接。
 磷酸锌粘固剂不溶于水，但在酸性条件下将被逐渐溶解，在口腔环境中，由于食物本身或食物残渣的
分解而产酸，使得暴露于口腔中的磷酸锌粘固剂溶解，这常见于嵌体和冠桥等粘接修复中。
磷酸锌粘固剂的溶解性与调和时粉液比例和粘接时水分污染相关。
在粘接时，通常适当加大液剂的用量以增加其流动性，但粉液比例过低，材料的溶解性也增加。
同时，粘接时应注意严格隔湿，唾液的污染可使本粘固剂凝固后变得松软，溶解性增加。
在垫底时，需要适当增加粉液比例，以增加粘固剂的强度，由于调和时的温度影响其硬化速度，因此
粉液比例不能过高，调和至粘稠的乳酪样糊状即可。
 四、聚羧酸锌粘固剂 聚羧酸锌粘固剂（polycarboxylate cement）是一种较新的粘固剂，由粉、液双组
分反应而成。
粉剂与磷酸锌粘固剂相似，主要为氧化锌及少量的氧化镁；液剂主要为聚丙烯酸的水溶液。
该粘固剂的最大特点是粘固剂中的聚羧酸盐基群能与牙体组织中的钙分子之间由于螯合作用而形成生
理化学粘接。
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编辑推荐

《牙体修复》是实用临床口腔医学丛书。
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