
第一图书网, tushu007.com
<<不锈钢常用术语简解>>

图书基本信息

书名：<<不锈钢常用术语简解>>

13位ISBN编号：9787537730648

10位ISBN编号：7537730644

出版时间：2008-1

出版时间：山西科学技术

作者：高宗仁主编

页数：94

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<不锈钢常用术语简解>>

内容概要

　　不锈钢是日常应用的二十大类钢中的一个特殊钢种。
一般钢种均以物理性能为特征，而不锈钢则以化学性能（耐腐蚀）为特征。
所以在合金原理、生产过程、使用性能及检验方法等诸方面都有别于其他钢种，所应用的术语也相应
地有其特殊性。
随着不锈钢事业的高速发展，大家渴望了解有关不锈钢的概念及术语。
编者从原文标准（ISO、EN、ASTH、JIS等）及专业辞典和权威著作《Handbook of stalnless steels（美）
》（DONALD、PECKNER）[《不锈钢手册》（美）（唐纳德、皮克纳）]、《不锈钢的金属学问题》
（肖纪美）中收集编写了本术语简解介绍给大家，以飨读者。
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