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内容概要

内容简介
检评建筑安装工程质量，一是：工程内、外质量，二是：使用功
能。
而评定工程质量最重要的是评定结构工程的质量，也就是内在
工程质量而评定内在工程质量则以工程技术鉴定为依据。
因此，建
筑安装工程技术鉴定对于提高建筑企业技术管理水平，提高职工
队伍的技术素质，确保工程使用功能要求，把“百年大计，质量第
一”落到实处是极为重要的。

本手册共十章，详细叙述了建筑安装工程质量的技术鉴定的
方法、标准、规范和鉴定示例，包括：建筑工程的材料检验，施工试
验检验，工程质量检验，结构验收；安装工程的管道工程、电气工
程、通风与空调工程、电梯工程的检验以及技术管理等内容。

本手册内容丰富，采用最新标准、规范和规程，并有计算实例，
实用性强。
本书可供各级建设（建筑）质量监督站、工程监理及建筑
安装企业的质量检查人员、试验人员、施工技术人员和技术工人工
作中借鉴，并可作为建筑安装工程质量技术培训教学用书。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<建筑安装工程技术鉴定手册>>

书籍目录

目录
第一章 建筑安装工程技术鉴定概述
第二章 建筑材料检验鉴定
第一节 建筑材料检验鉴定含义
第二节 水泥出厂质量合格证、检验单
一、水泥硬练与软练胶砂
二、水泥软练品种与主要特性
三、水泥必试条件
四、水泥必试项目与检验标准
五、水泥取样方法
六、水泥抗折、抗压强度检验与计算实例
七、水泥细度检验
八、水泥凝结时间、安定性检验
九、常用水泥的选用
十、水泥物理性能试验报告单使用要求和技术鉴定方法
十一、水泥质量合格证内容要求
第三节 钢筋出厂质量合格证、检验单
一、钢筋品种和常用符号
二、钢筋必试条件
三、钢筋必试项目与检验标准
四、钢筋取样方法、试件尺寸
五、钢筋机械性能检验与计算实例
六、钢筋化学性能检验
七、冷拉钢筋检验
八、冷拉钢丝检验
九、冷拔钢丝检验
十、钢筋焊接方法、接头型式、适用范围
十一、进口热轧变形钢筋的规定、要求与计算实例
十二、钢筋物理化学试验报告单使用要求和技术鉴定方法
十三、钢筋质量合格证内容要求
第四节 建筑钢材出厂质量合格证、检验单
一、钢材品种、分类、常用符号
二、钢材必试条件
三、钢材必试项目与检验标准
四、钢材取样规定
五、钢材取样方法
六、钢材物理化学试验报告单使用要求和技术鉴定方法
七、钢材质量合格证内容要求
第五节 电焊条出厂质量合格证
一、焊条品种分类
二、焊条选用
三、焊条保管
四、焊条技术鉴定
五、常用焊剂
六、焊条质量合格证内容要求

Page 3



第一图书网, tushu007.com
<<建筑安装工程技术鉴定手册>>

第六节 构件出厂质量合格证
第七节 砖出厂质量合格证、检验单
一、常用砖种类
二、砖必试条件
三、砖必试项目与检验标准
四、砖取样方法
五、砖抗压检验
六、砖抗折检验与抗压、抗折计算实例
七、砖试验报告单使用要求和技术鉴定方法
八、砖出厂质量合格证内容要求
第八节 砂子检验单
一、砂子种类
二、砂子必试条件
三、砂子必试项目与检验标准
四、砂子取样方法
五、砂子含泥量检验与计算实例
六、砂子含水量检验与计算实例
七、砂子吸水率检验与计算实例
八、砂子筛分检验与计算实例
九、砂子云母含量检验与计算实例
十、砂子轻物质含量检验与计算实例
十一、砂子三氧化硫（SO3）含量检验与计算实例
十二、砂子有机质含量“比色法”检验
十三、砂子坚固性检验与计算实例
十四、砂子试验报告单使用要求和技术鉴定方法
第九节 石子检验单
一、石子种类
二、石子必试条件
三、石子必试项目与检验标准
四、石子取样方法
五、石子含泥量检验与计算实例
六、石子含水量检验与计算实例
七、石子吸水率检验与计算实例
八、石子筛分检验与计算实例
九、石子针、片状颗粒含量检验与计算实例
十、卵石有机物含量“比色法”检验
十一、石子三氧化硫（SO3）含量检验
十二、石子压碎指标值检验与计算实例
十三、石子坚固性检验与计算实例
十四、石子试验报告单使用要求和技术鉴定方法
第十节 轻骨料检验单
一、轻骨料种类
二、轻骨料检验标准
三、轻骨料取样方法
四、轻骨料试验报告单使用要求和技术鉴定方法
第十一节 常用防水材料出厂质量合格证、检验单
一、沥青出厂质量合格证、检验单

Page 4



第一图书网, tushu007.com
<<建筑安装工程技术鉴定手册>>

二、沥青胶（玛王帝脂）
三、油毡出厂质量合格证、检验单
四、新型防水材料出厂质量合格证、检验单
第十二节 外加剂出厂质量合格证、检验单
一、外加剂分类
二、外加剂的作用
三、常用的几种外加剂种类与功能
四、外加剂的使用
五、外加剂试验项目与检验标准
六、外加剂试验报告单使用要求和技术鉴定方法
第三章 建筑工程施工试验检验鉴定
第一节 建筑工程施工试验含义
第二节 混凝土试块、抗渗试块试验报告单
一、混凝土性能
二、混凝土配合比与计算实例
三、混凝土质量要求
四、混凝土试块取样与留置规定
五、混凝土试块制作与养护
六、混凝土试块抗压强度值计算规定与计算实例
七、混凝土试块抗压强度检评标准、检评方法与数理统计
等计算实例
八、混凝土试块抗压强度检评方法的简化计算与实例
九、混凝土施工配制强度值选用
十、混凝土生产质量水平划分
十一、混凝土试块抗压强度试验与计算实例
十二、混凝土坍落度试验
十三、混凝土试块试压强度试验报告单使用要求和技术鉴定方法
十四、抗渗混凝土配制质量要求
十五、抗渗混凝土试块留置规定
十六、抗渗混凝土试块制作与养护
十七、抗渗混凝土抗渗试验及检评标准
十八、混凝土抗渗试验记录单使用要求和技术鉴定方法
第三节 砂浆试块试验报告单
一、砂浆性能及种类
二、砂浆配合比与计算实例
三、砂浆质量要求
四、砂浆试块留置规定
五、砂浆试块制作与养护
六、砂浆试块抗压强度检评标准与计算实例
七、砂浆试块自然养护与温度换算
八、砂浆稠度试验
九、砂浆分层度试验
十、砂浆试块抗压强度试验报告单使用要求和技术鉴定方法
第四节 素土、灰土干容重测定
一、素土、灰土含水率与计算实例
二、素土、灰土湿容重与计算实例
三、素土、灰土干容重与计算实例

Page 5



第一图书网, tushu007.com
<<建筑安装工程技术鉴定手册>>

四、素土、灰土取样点抽样检验范围及取样方法
五、素土、灰土干容重质量标准
六、土种类野外鉴别方法
七、素土、灰土夯实质量检验报告单使用要求和技术鉴定方法
第五节 级配砂、石干容重测定
一、级配砂、石干容重取样测定方法与计算实例
二、级配砂、石干容重质量检验标准
三、级配砂、石夯实质量检验报告单使用要求和技术鉴定方法
第六节 焊接件试验报告单
一、钢筋焊接一般规定
二、焊接钢筋骨架和焊接钢筋网片取样检验
三、钢筋闪光对焊接头取样检验
四、钢筋电弧焊接头取样检验
五、钢筋电渣压力焊接头取样检验
六、预埋件钢筋T形接头取样检验
七、钢筋焊接新工艺
八、焊接件试验报告单使用要求和技术鉴定方法
九、钢结构焊缝检验
第七节 钢筋冷挤压接头（连接件）试验报告单
一、钢筋冷挤压连接含义
二、钢筋冷挤压接头检验
三、钢筋冷挤压接头连接件试验报告单使用要求和技术鉴定方法
第四章 建筑工程质量检验鉴定
第一节 建筑工程质量检验鉴定含义
第二节 隐蔽工程检查验收记录
一、隐蔽工程验收的含义
二、地基检验及处理记录内容要求
三、钢筋检验记录内容要求
四、钢筋焊接检验记录内容要求
五、结构钢材焊接检验记录内容要求
六、防水检验记录内容要求
七、保温检验记录内容要求
八、隐蔽工程检查验收记录单（建筑）使用要求和检查方法
九、示例
第三节 预检工程记录（技术复核）
一、预检含义
二、建筑物定位、轴线桩内容要求
三、标高检验内容要求
四、验线检验内容要求
五、模板检验内容要求
六、结构吊装检验记录内容要求
七、屋面找平层、坡度、泛水
八、预检工程记录单（建筑）使用要求和检查方法
九、示例
第四节 结构工程验收
一、结构验收的含义
二、结构验收内容要求

Page 6



第一图书网, tushu007.com
<<建筑安装工程技术鉴定手册>>

三、结构验收记录
第五章 管道安装工程质量检验鉴定
第一节 管道安装工程质量检验鉴定含义
第二节 隐蔽工程检查验收记录
一、隐检项目
二、隐检内容要求
三、试压、测试检验标准
四、隐蔽工程检查验收记录单（管道）使用要求和检查方法
五、示例
第三节 预检二程检查验收记录（技术复核）
一、预检项目
二、预检内容要求
三、预检工程检查验收记录单（管道）使用要求和检查方法
四、示例
第四节 管道安装坡度检验
第五节 管口焊接检验
第六节 管道防腐与保温检验
第七节 管道工程验收
第六章 电气安装工程质量检验鉴定
第一节 电气安装工程质量检验鉴定含义
第二节 隐蔽工程检查验收记录
一、隐检项目
二、隐检内容要求
三、测试检验标准
四、隐蔽工程检查验收记录单（电气）使用要求和检查方法
五、示例
第三节 预检工程检查验收记录（技术复核）
一、预检项目
二、预检内容要求
三、预检工程检查验收记录单（电气）使用要求和检查方法
第四节 电气导线连接
第五节 电气接地装置
第六节 电气工程验收
一、验收时应提交的主要技术鉴定和文件
二、分项工程验收重点检查
第七章 通风与空调安装工程质量检验鉴定
第一节 通风与空调安装工程质量检验鉴定含义
第二节 隐蔽工程检查验收记录
一、隐检项目
二、隐检内容要求
三、通风与空调工程试压、测试检验标准
四、隐蔽工程检查验收记录单（通风与空调）使用要求和检查方法
五、示例
第三节 预检工程检查验收记录（技术复核）
一、预检项目
二、预检内容要求
三、预检工程检查验收记录单（通风与空调）使用要求和检查方法

Page 7



第一图书网, tushu007.com
<<建筑安装工程技术鉴定手册>>

第四节 风管接口、焊口检验
一、风管、配件
二、钢板风管
三、不锈钢板风管
四、铝板风管
五、硬聚氯乙烯风管
六、玻璃钢风管
七、砖、混凝土风道
第五节 通风管道、部件安装
第六节 空气洁净系统安装
第七节 制冷系统安装
第八节 风管防腐、保温检验
一、风管防腐
二、风管保温
第九节 通风与空调系统外观检验
第十节 通风与空调工程联合试运转检验
一、各项设备单机试运转
二、无生产负荷联合试运转
第十一节 通风与空调工程验收
第八章 电梯安装工程质量检验鉴定
第一节 电梯安装工程质量检验鉴定含义
第二节 隐蔽工程检查验收记录
一、隐检项目
二、隐检内容要求
三、隐蔽工程检查验收记录单（电梯）使用要求和检查方法
四、示例
第三节 预检工程检查验收记录（技术复核）
一、预检项目
二、预检内容要求
三、预检工程检查验收记录单（电梯）使用要求和检查方法
四、示例
第四节 电梯安装
第五节 电梯试运行检验
一、电梯在试运转前应符合下列要求
二、电梯在试运转中应符合下列要求
三、电梯的超载试验应符合下列要求
第六节 电梯工程验收
第九章 建筑安装工程质量检验评定
第一节 工程质量检评标准概述
第二节 工程质量检评标准等级及划分
第三节 分项工程质量检验评定
二、冬季施工测温记录
三、沉降观测记录
四、工程质量事故及处理记录
第四节 工程洽商内容要求
第五节 竣工图内容要求
第六节 单位工程竣工验收证明书

Page 8



第一图书网, tushu007.com
<<建筑安装工程技术鉴定手册>>

第七节 施工技术鉴定资料
第八节 工程回访记录
第九节 建筑安装工程技术鉴定附则
附表：习用的非法定计量单位与法定计量单位的
换算关系表

Page 9



第一图书网, tushu007.com
<<建筑安装工程技术鉴定手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 10


