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内容概要

　　Al203透明陶瓷可以在激光技术、照明、特种仪器、电子技术及高温技术、航空航天以及国防军事
等工业领域广泛应用。
透明陶瓷制备影响因素之一就是原料的粒度，要求原料的颗粒粒度分布窄，一次粒径小，活性高。
纳米粉体作为透明陶瓷制备的原料成为首选。
　　米晓云、孙秀刚编著的《Al2O3纳米粉体及透明陶瓷》共分为6章，第一章主要介绍透明陶瓷的主
要性能、应用、制备工艺以及性能影响因素。
第二到四章主要介绍采用共沉淀法、低温燃烧法制备Al203纳米粉体。
第五章主要介绍采用纳米粉体制备Al203透明陶瓷的工艺。
第六章为结束语。
《Al2O3纳米粉体及透明陶瓷》可供纳米粉体及透明陶瓷制备领域的本科生、研究生、教师、科研人
员及工程技术人员阅读和参考。
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编辑推荐

米晓云、孙秀刚编著的《Al2O3纳米粉体及透明陶瓷》共分为6章，第一章主要介绍透明陶瓷的主要性
能、应用、制备工艺以及性能影响因素。
第二到四章主要介绍采用共沉淀法、低温燃烧法制备Al203纳米粉体。
第五章主要介绍采用纳米粉体制备Al203透明陶瓷的工艺。
第六章为结束语。
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