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内容概要

本书全面系统地介绍了膨胀型阻燃剂的阻燃机理、发展现状和展望；全面综述了膨胀型阻燃剂的合成
技术及其在塑料、纤维、涂料、橡胶、木材和纸张等领域中的应用，并提供了相关的分析方法和测试
标准。
全书内容丰富，具有实用性。
    本书可供从事阻燃材料研究、生产及应用的工程技术人员使用，也可作为高等学校、科研所相关研
究人员的参考书。
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