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内容概要

本书是按原建设部、劳动和社会保障部发布的《职业技能标准》、《职业技能岗位鉴定规范》内容，
结合农民工实际情况，系统地介绍了砌筑工的基础知识以及工作中常用材料、机具设备、基本施工工
艺、操作技术要点、施工质量验收要求、安全操作技术等。
主要内容包括房屋建筑构造与建筑识图的基本知识，砌筑工程材料，砌筑工程工具设备，砌筑工程施
工基本技术，季节性施工，成品保护，质量验收标准，常见质量问题及防治措施，文明施工，砌筑工
安全操作技术。
本书做到了技术内容最新、最实用，文字通俗易懂，语言生动，并辅以大量直观的图表，能满足不同
文化层次的技术工人和读者的需要。
    本书是建筑业农民工职业技能培训教材，也适合建筑工人自学以及高职、中职学生参考使用。
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章节摘录

　　第二章  砌筑工程材料　　第四节　砌筑砂浆　　一、砌筑砂浆作用与种类　　1. 作用　　砂浆是
单个的砖块、石块或砌块组合成砌体的胶结材料，同时又是填充块体之间缝隙的填充材料。
由于砌体受力的不同和块体材料的不同，因此要选择不同的砂浆进行砌筑。
所以砌筑砂浆应具备一定的强度、黏结力和工作度（或叫流动性、稠度）。
它在砌体中主要起三个作用：　　（1）把各个块体胶结在一起，形成一个整体；　　（2）当砂浆硬
结后，可以均匀地传递荷载，保证砌体的整体性；　　（3）由于砂浆填满了砖石间的缝隙，对房屋
起到保温的作用。
　　2. 种类　　砌筑砂浆是由集料、胶结料、掺和料和外加剂组成。
　　砌筑砂浆一般分为水泥砂浆、混合砂浆、石灰砂浆三类。
　　（1）水泥砂浆：水泥砂浆是由水泥和砂子按一定比例混合搅拌而成，它可以配制强度较高的砂
浆。
水泥砂浆一般应用于基础、长期受水浸泡的地下室和承受较大外力的砌体。
　　（2）混合砂浆：混合砂浆一般由水泥、石灰膏、砂子拌和而成，一般用于地面以上的砌体。
混合砂浆由于加入了石灰膏，改善了砂浆的和易性；操作起来比较方便，有利于砌体密实度和工效的
提高。
　　（3）石灰砂浆：石灰砂浆是由石灰膏和砂子按一定比例搅拌而成的砂浆，完全靠石灰的气硬而
获得强度，强度等级一般达到M0.4或M1.0。
　　（4）其他砂浆。
　　防水砂浆：在水泥砂浆中加入3％～5％的防水剂制成防水砂浆。
防水砂浆应用于需要防水的砌体（如地下室墙、砖砌水池、化粪池等），也广泛用于房屋的防潮层。
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