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内容概要

本书系统地阐述了化学建材所用原料的基本结构和性能，并结合实例介绍了各类化学建材的基本组成
及性能、作用机理、选择原则、生产及施工工艺，以及产品性能的测试、检验方法。
全书共分6章，内容涵盖了化学建材基础、建筑塑料、建筑涂料、建筑胶粘剂、建筑防水材料和聚合
物在混凝土中的应用等方面，不仅吸收了化学建材技术领域的最新成果，而且还引入了最新的国家标
准，具有较强的实用性。
　　本书主要为高等学校材料类、化学化工类专业本科生用教材，也可作为相关专业研究生、工程技
术人员、高职(大专)教师以及土木工程、交通工程、水电工程等专业本科生的参考用书。
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