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内容概要

　　《金相分析技术实验教程》是高等学校材料科学与工程专业的实验教材，是根据材料科学与工程
专业的教学大纲而编著的。
《普通高等学校材料科学与工程类专业新编系列教材：金相分析技术实验教程》内容主要涵盖材料科
学与工程专业的专业基础课程实验及主要专业课程的部分基础实验。
书中不仅介绍了材料科学与工程专业的常规基础型实验，还编写了培养学生综合能力与创新能力的综
合设计型实验。
《普通高等学校材料科学与工程类专业新编系列教材：金相分析技术实验教程》共六章，内容包括绪
论、金相显微分析基础实验、相图及结晶学基础实验、材料性能测试基础实验、综合设计型实验及实
验仪器设备等。
《普通高等学校材料科学与工程类专业新编系列教材：金相分析技术实验教程》可作为高等学校材料
科学与工程专业的本科生实验教学用书，也可供教师、研究生及相关专业的工程技术人员参考。
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章节摘录

　　实验教学作为高等院校教学体系的重要组成部分，担负着培养学生理论联系实际和实践能力等方
面的重要任务。
随着科学技术的发展和社会的进步，对大学生的综合素质也提出了新的要求。
因此，实验教学的内容、方式、方法和手段将直接关系到学生综合素质的培养，关系到高素质人才的
培养。
　　为了适应各类人员的实验教学，本教程所列实验项目适用于不同课时的教学计划。
通过对实验项目予以合理的组合编排，可加强对理论和实验知识体系的掌握，在要求课时内达到最佳
的教学效果。
　　1.5.1 实验教学方法　　教师应采用启发式教学的方法设置问题，推动学生的独立思考；注重理论
知识和实验现象之间的有机衔接；在教学过程中，改变单一的传统教学方法，根据课程性质、实验内
容的不同，采取不同的教学方法，建立以学生为中心的实验教学模式，形成以常规式、自助式、研究
式为主的教学方法。
　　（1）常规演示一操作方法　　常规演示一操作方法是在老师讲解实验原理和基本步骤之后，老
师对主要的实验过程进行演示，对要点加以重点提示之后，由学生自己进行实验。
　　（2）自助式方法　　自助式方法是由老师对学生提出实验目的和实验要求之后，给学生提供若
干原材料和仪器设备的选项，由学生根据自己的预先设计或打算加以选择，完成实验。
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