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内容概要

　　表面处理技术在机械行业中，一直是较为重要的部分，其涉及的范围从晶体生长、集成电路制作
、热电子发射、热辐射、化工中的多相催化到金属腐蚀与防护、表面改性及强化等。
本手册在简明介绍表面工程基本理论、基体前处理的基础上，重点系统地叙述了电镀、电铸、氧化、
化学镀、化学转换膜处理、热浸镀、热喷涂、热烫印、化学热处理、堆焊、物理气相沉积(PVD)、离
子注入、化学气相沉积(CVD)、涂装、电泳及静电喷涂、冲击镀、超硬膜、激光表面处理等18种表面
工程领域中的最新技术、工艺、装备、应用及国内外最新通用标准，具有内容全面、实用性强的特点
。
书中所介绍的均为国内外已经成熟的工艺技术，可直接用于生产。
本书可供电镀厂、喷漆厂、涂装厂、热喷涂厂、热浸镀厂、真空镀膜厂、环保设备厂、机械厂、化工
厂、清洗厂、铝氧化厂、防腐厂，以及其他金属表面防腐、防磨、特殊功能层处理等单位的工程技术
人员、管理及供销人员、科研人员阅读，也可供大专院校相关专业师生教学参考。
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型5.2.3 芯模材料5.3 电铸的前处理5.3.1 金属芯模表面剥离膜形成5.3.2 非导体芯模表面金属化5.4 电铸
铜5.4.1 硫酸铜电铸5.4.2 氟硼酸电铸铜5.5 电铸镍5.5.1 电铸镍特点及种类5.5.2 瓦特型电铸镍5.5.3 氨基磺
酸型电铸镍5.5.4 高速电铸镍5.6 电铸铁5.6.1 电铸铁特点5.6.2 电铸液5.7 电铸后处理5.7.1 脱模5.7.2 加固5.8
复合电铸5.8.1 概述5.8.2 复合电铸工艺5.8.3 电铸镍钴合金5.8.4 屯铸镍锰合金5.9 电铸技术的应用5.9.1 组
合式可溶性象形阳极电铸技术5.9.2 精密电极制造技术5.9.3 电极精密电铸举例5.9.4 选择性电铸技术第6
章 化学镀6.1 化学镀镍6.1.1 化学镀镍的原理6.1.2 化学镀镍层的性能6.1.3 化学镀镍的前处理6.1.4 化学镀
镍的工艺条件及镀液的配制6.1.5 工艺条件和溶液组成对化学镀的影响6.1.6 化学镀层的用途6.1.7 镀液维
护6.1.8 其他类型的化学镀镍工艺6.1.9 不良镀层的消除⋯⋯第7章 化学转换膜处理第8章 热浸镀第9章 热
喷涂第10章 涂料与涂装

Page 3



第一图书网, tushu007.com
<<表面处理技术手册>>

章节摘录

版权页：插图：

Page 4



第一图书网, tushu007.com
<<表面处理技术手册>>

编辑推荐

《表面处理技术手册(修订版)》是由北京工业大学出版社出版的。
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