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内容概要

　　本书系统介绍了常用土木工程材料的组成、生产工艺、技术性能及其在实际工程中应用的基本知
识，书中按土木工程应用材料的类别，归纳为：混凝土、砌筑材料、金属材料、高分子材料和功能性
材料共五篇。
在介绍基本理论的同时，着重于理论与工程实践相结合，为了培养学生的动手能力并方便教学，书末
编入了10个常用土木工程材料的试验内容。
　　本书具有适用面宽、应用性强、体现国家最新技术标准以及方便自学的特点。
本书可作为土木工程类各专业的教学用书，也可供土木工程设计、施工、科研、工程管理、监理人员
学习参考。
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