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前言

木材变色是由各种生物的、物理的或化学的因素导致木材固有颜色发生改变的现象。
木材变色会大幅度减少木材表面美观、自然的视觉效果，严重影响消费者选购产品的心理取向，降低
产品的商品价值和产品价格，从而影响企业的经济效益。
为提高木材商品价值，抑制木材劣化，保持材色美观，世界各国对木材变色的原因和防治都非常重视
，并积极探讨各种木材的变色原因以及研究开发木材变色防治技术。
为推动我国木材颜色控制技术研究与应用，我们在2002年由中国建材工业出版社出版了《木材颜色调
控技术》一书，对我国木材漂白、染色、变色防治研究与技术进步尽了绵薄之力，应广大读者的要求
，今又将《木材变色防治技术》奉献给大家。
《木材变色防治技术>>是《木材颜色调控技术》的姊妹篇，是前者的进一步拓展。
本书介绍了木材构造、木材性质以及常用家具、木地板、室内装修用材和木结构用材树种的基础知识
，详尽论述了各种类型的木材变色特征与防治技术、竹材霉变与防治、棕榈藤材变色与防治、木材变
色识别和非微生物变色防治技术、木材合理保管、国内外重要木材变色防治、变色木材的加工利用技
术，以及环境激素（EEDs）、持久性有机污染物（POPS）与木材保护的环境安全等内容，以期为生
产实践提供科学指导。
有必要说明和强调的是，书中各章节提到的木材变色防治部分的药剂或配方涉及EEDs或POPS，由于
迄今未有最新替代的环保药剂或配方，因此特请读者在使用或选用有关药剂或配方时，在尽量查找更
新的标准或有关法律规定后，进行科学决策，以保护我们的地球环境。
本书既有理论阐述也有实用技术介绍，可作为从事木材科学教学、木材合理保管、木材功能性改良、
高级装饰木基材料生产、木材贸易等方面教学研究和生产的教师、学生、科技人员和工程技术人员的
参考书。
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内容概要

　　木材变化是由各种生物的、物理的或化学的因素导致木才固有颜色发生改变的现象。
木材变色会大幅度减少木材表面美观、自然的视觉效果，严重影响消费者选购产品的心理取向，降低
产品的商品价值和产品价格，从而影响企业的经济效益。
为提高木材商品价值，抑制木材劣化，保持材色美观，世界各国对木才变色的原因和防治都非常重视
，并积极探讨各种木材的变色原因以及研究开发木材变色的防治技术。
　　本书介绍了木材构造、木材性质以及家用家居、木地板、室内装修用材和木结构用材树种的基础
知识，详尽论述了各种类型的木材变色特征与防治技术、竹材霉变与防治等。
以期为生产实践提供科学指导。
　　本书既有理论阐述也有实用技术介绍，可作为从事木材学教学、木材保管、木材功能性改良、高
级装饰木基材料生产、木材贸易等方面教学研究和生产的教师、学生、科技人员和工程技术人员的参
考书。
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段新芳，男，1965年12月出生，工学博士、博士后、博士生导师。
中国林业科学研究院木材工业研究所木材保护工程部副主任、研究员，西北农林科学大学机电工程学
院兼职教授。
中国林学会高级会员，国际木材解剖学家协会（IAWA）会员，美国木材科学技术学会（SWST）会员
，欧洲甲壳素学会（EUCHIS）会员，中国木材实验室网特邀专家和编辑。
全国材料科学技术名词审定委员会特聘专家。
中国农工民主党党员。
北京市海淀区政协委员。
担任农工党中央科技工作委员会委员，农工党北京市委青年工作委员会委员，农工党北京市海淀区委
员会经济科技工作委员会副主任委员、宣传部副部长、信息中心副主任。
 长期从事木材科学教学与研究工作，先后主持和参加完成了国自然科学基金项目等多项国家级科研项
目，作为骨干参加了国家科技部第一个林业“樊登计划”项目研究工作。
目前主持和参加国家自然科学基金项目、科技社会公益项目多项课题。
研究领域涉及木材功能性改良（染色和漂白）、木材与木质复合材料的防腐与保护、木材生物技术、
木材无损检测、循环经济等。
1991年以来发表论文40多篇，出版了《木材颜色调控技术》、《木材涂饰性与视觉物理量》、《世界
商品木材拉汉英名称》等。
曾先后获得黑龙江省教委科技进步一等奖，黑龙江省科学进步二等奖多项奖励。
2002年度荣获“第六届中国林业青年科技奖”，2005年获得首届梁希林业科学技术奖二等奖。
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章节摘录

插图：第一章木材变色防治研究与展望1.1 木材变色的定义和类型一、木材变色定义木材变色是由各种
生物的、物理的或化学的因素导致木材（原木和成材）和木制品固有颜色发生改变的现象，如退色或
变色。
木材变色使木材材面或木材产品表面颜色不均匀，深浅不一，大幅度减少木材表面美观、自然的视觉
效果，严重影响消费者选购产品的心理取向，降低产品的商品价值和产品价格，从而影响企业的经济
效益。
如我国每年向日本出口数万立方米泡桐成材，其出口质量的主要指标就是材色，由于泡桐成材的变色
，导致降等削价，造成企业亏损甚至用户索赔等。
变色是材质劣化的开始，它和腐朽、开裂相比，尽管木材强度没有多大降低，通常认为是表层的轻微
变化，但变色使木材的纹理和色调的美观受到影响，降低了成材和制品的外观质量，并使其商品价值
大为降低。
为此，应采用有效合理的方法防止和消除木材变色，抑制木材劣化，保持木材纹理和外观，以提高木
材商品价值。
二、木材变色类型（一）按照变色因素的不同划分按照变色因素的不同，可将木材变色分为五大类：
微生物变色、化学变色、物理变色、生理性变色和营林抚育引起的变色（如表1.1 所示），后四种称为
非微生物变色。
木材变色在原木和锯材保管、加工中较易发生。
木材微生物变色（或微生物污染）是指木材受到变色真菌等微生物的作用而致的木材变色，主要是由
于微生物的色素或木材组分与微生物分泌物反应产生的有色化合物所致，如马尾松、橡胶木的蓝变，
杨树湿心材等。
木材化学变色（接触化学物质变色）是指木材与酶、酸、碱、金属（铁）离子、氧化剂与还原剂等化
学物质接触并引起木材颜色的改变，如酶变色、铁变
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编辑推荐

《木材变色防治技术》是段新芳编写的，由中国建材工业出版社出版。
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