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内容概要

本书系统介绍了混凝土面板堆石坝地基测试、筑坝材料检测、堆石料的工程特性、堆石料填筑质量检
测、混凝土面板接缝止水材料检测、混凝土面板与趾板质量无损检测、大坝面板脱空检测、环境放射
性和环境介质腐蚀检测方法与技术、大坝原型观测方法以及小浪底水利枢纽工程检测实例。
内容系统、全面、翔实、具有先进性及可操作性。
    本书可供从事水利水电工程混凝土面板堆石坝设计、施工检测、试验、监理、监测和管理的各类人
员使用，也可供大专院校师生参考。
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冷元宝 男，1963年12月生，湖北襄樊人，中国地质大学地球探测与信息技术专业工程硕士。
现任中南大学信息物理工程学院兼职教授、黄委基本建设工程质量检测中心副主任、水利部黄河水利
科学研究院高新工程技术研发中心主任、中国地球物理学会工程地球物理专业委员会副主任委
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