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前言

水利水电工程的质量关系到人民生命财产的安危，关系到国民经济的发展和社会稳定，关系到工程寿
命和效益的发挥，确保水利水电工程建设质量意义重大。
工程质量检测是水利水电工程质量保证体系中的关键技术环节，是质量监督和监理的重要手段，检测
成果是质量改进的依据，是工程质量评定、工程安全评价与鉴定、工程验收的依据，也是质量纠纷评
判、质量事故处理的依据。
尤其在急难险重工程的评价、鉴定和应急处理中，工程质量检测工作更起着不可替代的重要作用。
如近年来在全国范围内开展的病险水库除险加固中对工程病险等级和加固质量的正确评价，在今年汶
川特大地震水利抗震救灾中对震损水工程应急处置及时得当，都得益于工程质量检测提供了重要的检
测数据和科学评价意见。
实际工作中，工程质量检测为有效提高水工程安全运行保证率，最大限度地保护人民群众生命财产安
全，起到了关键作用，功不可没！
工程质量检测具有科学性、公正性、时效性和执法性。
检测机构对检测成果负有法律责任。
检测人员是检测的主体，其理论基础、技术水平、职业道德和法律意识直接关系到检测成果的客观公
正。
因此检测人员的素质是保证检测质量的前提条件，也是检测机构业务水平的重要体现。
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内容概要

本教材分两篇，共12章。
第一篇是混凝土基础理论知识，主要包括绪论、混凝土原材料、混凝土性能、特种混凝土、变形缝止
水材料；第二篇是混凝土检测方法，主要包括混凝土拌和物性能检测、混凝土性能检测、特种混凝土
特有性能检测、水工砂浆性能检测、钢筋性能检验、现场混凝土质量检测、混凝土施工质量检验与评
定等。
主要作为水利水电工程质量检测人员从业资格注册的考核培训专用教材，也可作为大专院校相关专业
的教材或参考书。
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章节摘录

第一章 绪 论第一节 水工混凝土工程质量检测的内容用于大坝、水闸、泵站、堤防、桥梁、涵洞等水
工建筑物的混凝土称水工混凝土。
水工混凝土的合理设计及其施工质量的严格控制是水工建筑物工程质量的重要保证，以至关系到整个
水工建筑物的安全运行。
因此，在水工建筑物施工建设全过程中应自始至终对混凝土的质量进行跟踪检测，确保用于水工混凝
土质量满足设计要求，质量稳定、波动小。
将水泥、砂石骨料、水、掺合料和外加剂等原材料按一定比例配合拌制成混凝土拌和物，再将其浇筑
成型和养护到规定龄期、经检测满足设计要求的混凝土被视为质量合格。
因此，混凝土的质量受诸多因素的影响，原材料与混凝土拌和物质量的波动、浇筑及养护工艺的变异
等均将对混凝土质量产生很大影响。
例如，直接影响混凝土强度的有水泥强度的波动、掺合料品质、外加剂质量、砂石骨料的含泥量和泥
团含量以及坚固性等；影响混凝土耐久性的有水泥品种、外加剂质量、砂石骨料的吸水率和含泥量以
及碱活性等；骨料的超径或逊径将改变骨料的级配，进而影响混凝土拌和物的和易性，同样，砂子细
度模数的变化也将影响混凝土拌和物的和易性；骨料含水率的变化对混凝土的水灰比影响极大，从而
影响混凝土的强度和耐久性；施工中配料称量的误差将引起配合比的改变，导致混凝土的质量发生改
变；混凝土搅拌、运输、浇筑及养护等施工工艺的变异也将引起混凝土和易性、强度及耐久性等性能
的波动。
由此可见，为了保证混凝土工程的质量，应选择适宜的、质量合格的原材料，在实验室试验的基础上
确定满足设计要求的混凝土配合比，对整个混凝土施工过程中的混凝土原材料、混凝土拌和物及硬化
混凝土进行质量检查和质量控制。
水工混凝土工程质量检测的内容应包括以下内容。
一、原材料质量检测涉及的主要原材料有水泥、细骨料、粗骨料、掺合料、外加剂、拌和用水，还包
括钢筋混凝土中的钢筋，建筑物中埋设的塑料或橡胶止水带以及铜片止水，施工中使用的各种材料，
如沥青、填料、各种材质的管子等。
原材料检验的作用是检验材料品质，为工程采用合格产品把关，了解材料性能，为混凝土配合比设计
提供基础性技术数据，对比拟采用的材料性能，为工程优选材料提供技术数据依据。
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编辑推荐

《混凝土工程类》由黄河水利出版社出版。
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