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内容概要

本书介绍了在扫描电子显微镜下岩石的细观实验技术和方法，详细介绍了几种主要组构岩石连续破坏
过程的直接观测成果，提出了一些基于此的损伤力学的分析方法。
    本书可供岩石力学有关专业的研究人员和研究生参考。
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